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1 24201-01-11 三重県 津市 津市白銀環境清掃センター
錆汚れがわずかにみられ
る。

5 0 97.47 0.77 0.00 0.11 0.22 0.72 0.00 0.71 2.53 無 無 A A A 0.13
ＰＰバンド、
内側白色袋づ
め

2 24204-01-11 三重県 松阪市 松阪市リサイクルセンター
錆汚れがわずかにみられ
る。

5 0 96.50 0.19 2.04 0.32 0.11 0.70 0.00 0.14 3.50 無 有 A A D 0.29
ＰＰバンド、
内側透明袋詰
め

3 24207-01-11 三重県 鈴鹿市 鈴鹿市不燃物リサイクルセンタ－ 錆汚れが多少見られる。 5 1 90.50 0.83 0.00 1.71 0.41 5.83 0.00 0.72 9.50 無 有 A A D 0.27
ＰＰバンド，
内側透明袋詰
め

4 24214-01-11 三重県 いなべ市 いなべ市あじさいクリーンセンター 錆汚れが僅かに見られる。 5 1 98.50 0.55 0.03 0.18 0.16 0.42 0.00 0.16 1.50 無 有 A A D 0.13 ＰＰバンド

5 24216-01-11 三重県 伊賀市 さくらリサイクルセンター
品質に影響を与える汚れが
無い。

5 0 98.53 0.58 0.00 0.06 0.16 0.46 0.00 0.21 1.47 無 無 A A A 0.18
ＰＰバンド、
内側白色袋詰
め

6 24341-01-11 三重県 菰野町
菰野町不燃物処理場・リサイクルセン
ター

錆汚れが僅かに見られる。 5 1 98.62 0.45 0.00 0.05 0.01 0.73 0.00 0.14 1.38 無 無 A A A 0.20
ＰＰバンド、
内側透明袋詰
め

7 24441-01-11 三重県 多気町 多気町美化センター 錆汚れが僅かに見られる。 5 12 98.29 0.21 0.45 0.12 0.01 0.84 0.00 0.08 1.71 無 有 A A D 0.21
ＰＰバンド、
内側透明袋詰
め

8 24472-02-11 三重県 南伊勢町 さいたエコ・センター
品質に影響を及ぼす汚れは
ない。

5 0 99.19 0.03 0.47 0.00 0.02 0.20 0.00 0.09 0.81 無 無 A A A 0.15
ＰＰバンド、
内側透明袋づ
め

9 24875-01-11 三重県
伊賀南部環境衛生組
合

名張市 伊賀南部クリーンセンター 錆汚れがわずかに見られる 5 0 96.13 1.99 0.02 0.10 0.10 0.97 0.00 0.69 3.87 無 有 A A D 0.12
ネット巻き外
側白色フィル
ム巻き

10 24890-01-11 三重県 伊勢広域環境組合
伊勢市、明和町、玉
城町、度会町

伊勢広域環境組合　リサイクルプラザ
錆汚れがわずかにみられ
る。

5 8 95.46 0.62 1.50 0.32 0.36 1.33 0.00 0.41 4.54 無 無 A A A 0.12
ＰＰバンド、
内側透明袋づ
め

11 24895-01-11 三重県
桑名広域清掃事業組
合

桑名市、木曽岬町、
東員町

桑名広域清掃事業組合　資源循環セン
ター

錆汚れがわずかに見られる 5 0 97.62 1.12 0.06 0.00 0.03 0.73 0.00 0.44 2.38 無 無 A A A 0.20 フィルム巻き

12 24920-01-11 三重県 鳥羽志勢広域連合 鳥羽市、志摩市 やまだエコセンター 錆汚れが多少みられる。 5 0 97.04 0.83 0.25 0.20 0.48 1.00 0.00 0.20 2.96 無 無 A A A 0.26
ＰＰバンド、
内側透明袋詰
め
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